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Während des Versuchs werden an den im Bild 3 
dargestellten Messpunkten folgende Messwerte 
aufgenommen: 
· Der Gebi rgsdruck im Modellgebirge wird mit fünf 

rechteckigen Druckmesskissen (DMK) an den 
Messpunkten (MP) 1 bis 5 aufgezeichnet. 

· Zur Bestimmung der Konta ktspannung zwischen 
Betonschale und Modellgebirge fi nden bis zu 
sechs kreisscheibenförmige Druckmessdosen 
(DMD) mit einem Durchmesser von 5 cm und 7 cm 
an MP 6 bis MP 8 in zwei Reihen Verwendung. 

· Die Radialverschiebungen an der Innenseite der 
Betonscha le werden mit zehn potentiometrischen 
Wegaufnehmern gemessen. 

Bild 3: Anordnung der Messpunkte im Versuchs­
rahmen 

2.2 Versuchsdurchführung und Ergebnisse 

Bei den Versuchen wurde die Belastung in einem 
Verhältnis von Horizontal- zu Vertikaldruck mit 0 ,66 
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aufgebracht. Um einen bestimmten Gebirgsdruck 
zu erhalten, wurde der Öldruck im Hydraulikkissen 
solange erhöht, bis das vor dem entsprechenden 
Hydraul ikkissen liegende Druckmesskissen den ge­
wünschten Wert anzeigte. 

Der Gebirgsdruck wurde bis zum Bruch der Beton­
schale erhöht, der durch folgende Beobachtungen 
angezeigt wurde: 
· plötzl icher Abfall des Gebirgsdrucks 
· plötzlicher Abfall des Öldrucks in den Hydrauli k­

kissen 
· Ansteigen der Radialverschiebungen ohne weite­

ren Druckanstieg 
·Unmöglichkeit eines zusätzl ichen Druckaufbrin­

gens 

Bild 4 zeigt einen typischen Verlauf eines Versuches 
- im dargestellten Fall für eine glatte Scha le. Der 
Überschaubarkeil wegen sind nur die Daten eines 
Druckmesskissens (DMK 01), einer Druckmessdose 
(DMD 01 ) und zweier Wegaufnehmer (WA 02 und 
WA 07) aufgetragen. Man kann beim plötzl ichen 
Abfall des Druckes im Druckmesskissen und in der 
Druckmessdose und bei gleichzeitiger Zunahme der 
Verschiebungen an den Wegaufnehmern einen er­
sten großen Riss erkennen. Sodann konnte der 
Druck nochmals bis zum Höchstwert gesteigert wer­
den, wo dann der endgü ltige Bruch eintrat. Nach 
diesem Bruch konnte keine zusätzliche Belastung 
aufgebracht werden. Daraufhin sind die Hydraulik­
kissen entleert bzw. das Model lgebirge entlastet 
worden , um eine Zerstörung der Hydraulikkissen zu 
verhindern . 

Insgesamt wurden bisher Versuche mit zwei glatten 
Schalen (GS) und sechs imperfekten Schalen (IS) im 
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Bild 4: Typischer Versuchsverlauf für ein Druckmesskissen, eine Druckmessdose und zwei 
Wegaufnehmer 
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crh mittel [MPo] crv mittel [MPa] 

GS1 0,49 0,71 

GS2 0,6 1 0,97 

Mittelwert 0,55 0,84 

IS 1 0,23 0,36 

IS2 0,23 0,29 

IS3 0,2 1 0,34 

IS4 0,26 0,33 

ISS 0,28 0,38 

IS6 0,22 0,34 

Mittelwert 0,24 0,34 

Tob. 1: Mittlere Spannungen in den Druckmess­
kissen beim Bruch noch Normierung auf 
eine einaxiale Druckfestigkeit von 13, 7 MPo 

Labor des Institutes für Geomechanik, Tunne lbau 
und Konstruktiven Tiefbau durchgeführt [1], [2]. Um 
eine Vergleichbarkeit der mög lichen Belastungen zu 
erholten, wurden die in Tabelle 1 angeführten Wer­
te zuvor auf eine einaxiale Druckfestigkeit von 
13,7MPo normiert. Dabei ergab sich eine mittlere 
vertikale Bruchbelostung von 0,34MPo für die im­
perfekten Scha len und 0,84MPo für die glatten 
Schalen. Die Auswertung der Firstverschiebung in­
fo lge der vertikalen Vergleichsbelostung von 
0,24MPo ergab noch Normierung auf einen E­
Modul des Betons von 10,26 GPo stark streuende 
Werte von 0,6 mm bis 2,6 mm. 
Bild 5 und Bild 6 ze igen die zum Versogen der 
Schalen typischen Bruchbereiche. Bei der glatten 

Bild 5: Bruchbereich der glatten Schofe 

Bild 6: Bruchbereich der imperfekten Schofe 

Schale kann es im Bereich des unteren Auflagers zu 
einem Scherbruch. Für dieimperfekteSchale er­
folgte in ollen Fällen das Versogen infolge Absche­
ren der lmperfektionen. 

3. Numerische Berechnungen 

Die numerischen Berechnungen [3] erfolgten mittels 
des Finite-Differenzen-Progrommsystems FLAC3D 
[4 J. Dabei wurde das statische System der Versuchs­
onordnung mit der Geometrie, den Querschnitts­
werten, den Werkstoffkennwerten von Schale und 
Gebirge, den Auflagerbed ingungen und der Belos­
tung modelliert. Die Belostung wurde analog zum 
Modellversuch o ufgebrocht. 

3.1 Modellbildung 

Im numerischen Modell für die glatte Schale er­
folgte die Diskretisierung der Schale und des Mo­
dellgebirges mit dem Netz und den Rondbedin ­
gungen, wie sie in Bild 7 dargestellt sind. Für die 
Netzgenerierung der imperfekten Schale (Bild 8) 
wurde das Modell mit der glatten Scha le übernom­
men und die Gitterpunkte entsprechend den Imper­
fektionen aus dem Modellversuch radial verzogen . 
Die Randbedingungen wurden ebenfalls übernommen. 

Sowohl für den Beton als auch für den Sand als 
Modellgebirge wurde ein linear-elastisches, ideal­
plastisches Stoffgesetz mit einer Anstrengungshy­
,::othese noch Mohr-Cou lomb verwendet. Für den 
Beton ergaben sich der E-Modul Eseton von 
10260 MPa, die Querdehnzahl nseton von 0,3 , der 
innere Reibungswinkel <pBeton von 54,0 ° und die 
Kohäsion Cßeton von 2,2 MPo aus einaxialen 
Druckversuchen und Spoltzugversuchen. Der Rei­
bungswinkel des Sandes <psand von 33,9 o wurde im 
Versuch erm ittelt. Der E-Modul Esand wird mit 
100 MPo und die Querdehnzah l nsand mit 0,3 
angenommen. 

ln der numerischen Berechnung wurde das Modell 
bis zum Auftreten der ersten plastischen Zonen in 
der Betonschale belastet. 

3.2 Rechenergebnisse 

Die Ausbildung erster plastischer Zonen zeigte sich 
für die glatte und für die imperfekte Schale bei un­
terschiedlichen Loststufen und an unterschiedlichen 
Orten (vg/. Bild 9). Bei der glatten Schale traten die 
ersten plastischen Zonen im Bereich des unteren 
Auflagers zufolge Seherens bei einer vertikalen 
Belostung von 0,33 MPo auf. Hingegen zeigten sich 
bei der imperfekten Schale die ersten plastischen 
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Bild 7: Netz des numerischen Modells mit Randbedingungen 
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Bild 8: Netzgenerierung der imperfekten Schale 

Stelzer, Golser 

Zonen zufolge Seherens im Bereich der nach außen 
zeigenden Imperfektionen bereits bei einer ver-

tikalen Belastung von 0,25 MPa, was 76% des 
Wertes der glatten Schale entspricht. 
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Bild 9: Lokalisierung der ersten plastischen Zonen 

Die Auswertung der Firstverschiebung infolge der 
vertika len Vergleichsbelastung von 0,24 MPa ergab 
für die glatte Schale 1 ,6 mm und für die imperfekte 
Schale 1 ,8 mm. 

4. Zusammenfassung 

Der Vergleich der Ergebnisse zeigt Parallelen zwi­
schen Art und Ort des Versogens und Art und Ort 
der Bil dung der ersten plastischen Zonen, nämlich 
durch Scherung bei der glatten Schale im unteren 
Auflagerbereich und bei der imperfekten Schale 
durch Abscheren der Pyramidenstümpfe. ln den 
Modellversuchen ergab sich durch die Imperfektion 
im Mittel eine doch beträchtliche Abminderung der 
vertikalen Bruchbelastung von : 

" _ = P •.• """J"" = 0,34 =0,4 
P•.llnd.g/dl 0,84 

Jedoch ist zu berücksichtigen, dass im Modellver­
such der Kontakt zwischen Gebirge und Schale mit 
dem Quarzsand auf glatter Betonoberfläche nicht 
wirklichkeitsnah modelliert war. Die Vermutung liegt 
nahe, dass eine gewisse Abhängig keit zwischen 
Abminderung der Trogfähigkeit und Verbund zwi­
schen Gebirge und Schale gegeben ist. Es muss da­
von ausgegangen werden, dass für die T rogfähig­
keit von Spritzbetonscha len mit ähnlichen Imper­
fektionen nicht zu vernachlässigende Abminderun­
gen vorzunehmen sind. 

Als Ergebnis numerischer Berechnungen kann für 
die hier untersuchten Imperfektionen eine Abmin­
derung der vertikalen Belastung, die zur Ausbildung 
erster plastischer Zonen führt, von 

- p,.. "'l J.." - 0.25 - 0 8 
lllp/Z - - - - • 

P.",J.pi Z,t)mt 0,33 

angegeben werden. 

Die Fi rstsetzu ng verg rößerte sich grundsätzlich 
durch die lmperfektionen. Durch die große Streuung 
der Verschiebungswerte aus den Modellversuchen 
konnte für diesen Fall kein Abminderungsfaktor für 
die Steifigkeit angegeben werden. 

5. Ausblick 

Ziele weiterführender Untersuchungen sollte die 
geneuere Untersuchung der Trag fähigkeit im per­
fekter Schalen in Abhängigkeit des Verhältnisses der 
Exzentrizität der Imperfektion zur Stärke der Spritz­
betonscha le sein . Des weiteren ist der Einfluss des 
Verbundes Spritzbetonschale - Gebi rge auf die 
Tragfähigkeit der imperfekten Schale zu klären. 
Weiterer Forschungsbedarf besteht für imperfekte 
Schalen bedingt durch örtlich veränderl iche Spritz­
betonstärken. Ergebnisse dieser weiterführenden 
Untersuchungen sollten dann in weiterer Zukunft 
Eingang in statische Berechnungen und in Bauaus­
führung finden. 
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